
Толщина стяжки для теплого пола должна составлять 3-5 см (для основного отопления не менее 5 см).
Готовность затвердевшего раствора «ТЕПЛОЛЮКС-МОНОЛИТ»: для хождения по выровненной поверхности  24 
часа, для крепления напольного покрытия  7 суток, для использования системы теплого пола  28 дней после заливки 
стяжки.
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Основание должно быть плотным, обладать достаточной несущей 
способностью. Загрязненные и непрочные участки следует удалить, 
поверхность тщательно очистить от пыли. Подготовленную 
поверхность не менее чем за 4 часа до производства работ 
рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. 
Сильно впитывающие поверхности грунтуют два раза.
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Для экономии электроэнергии  рекомендуется применять 
теплоизоляцию, обеспечив ее плотное соединение с загрунтованной 
поверхностью.
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Равномерно разложите и закрепите нагревательные секции на утепленной поверхности и произведите монтаж 
датчика температуры пола в гофрированной трубке между петлями нагревательного кабеля (согласно инструкции на 
теплый пол «ТЕПЛОЛЮКС»).
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Сухую смесь «ТЕПЛОЛЮКС-МОНОЛИТ» затворяют чистой водой комнатной температуры и перемешивают 
до получения однородной массы без комков. При этом сухая смесь постепенно добавляется в воду. Примерное 
соотношение: 4 литра воды на 25 кг сухой смеси. Передозировка воды ведет к снижению прочностных характеристик 
раствора. Раствор выдерживают 3 минуты и вновь перемешивают. Раствор готов к применению.
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Приготовленным раствором произведите заливку нагревательных секций теплого пола «ТЕПЛОЛЮКС», 
разложенных на поверхности. В помещении, где будут производиться работы, не должно быть сквозняков. Работы 

0следует выполнять при температуре основания от +5 до +25 С. Раствор распределяют по поверхности пола с 
помощью терки, резиновой планки или рейки. Для удаления пузырьков воздуха рекомендуется провести 
металлическим валиком по поверхности уложенного раствора, при этом элементы теплого пола ни в коем случае не 

2должны быть повреждены. Заливку больших площадей (свыше 5 м ) рекомендуется вести в «шахматном порядке» 
или использовать средства механизированной подачи и укладки раствора. Между стеной и создаваемой стяжкой 
необходимо оставлять деформационные зазоры или укладывать демпферные ленты (эластичные элементы).
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Пропорция замеса

Состав

Время потребления

Температура основания

Расход

Толщина слоя

Прочность на сжатие

Срок хранения

4 литра воды на 25кг сухой смеси

60 минут

2Через 28 дней – 15 Н/мм

От 30 до 50 мм

0 0
От +5  до +25  С

2 
12 кг/мн а каждые 10 мм толщины

12 месяцев в сухом помещении и в герметичной упаковке

Высококачественный цемент, фракционированный песок, 
полимерные и минеральные добавки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 
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